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HADALAN® V31 13E hahne

Tum emici, mineralli alt zeminler ve seramikler icin ¢6-
zelti icermeyen, hizli baglayici, 2-komponentli epoksi
recine astar boya

Ozellikler Teknik bilgiler
HADALAN?® V31 13E epoksi recine bazinda, seffaf, Paketleme Sag kova
suyla inceltilebilen bir astardir. Bag 4 kg
Koruyucu katman olarak yag, gres, benzin, dizel ve sulu Komponent A 3 kg
tuz ¢ozeltilerine karsi direnglidir. Komponent B 1 kg
Cozelti icermez Teslimat sekli 56 Bag/Pal.
Suyla inceltilebilir in"k i §<’éﬁ‘g 1435 G
Islem isisi +5°Cila +35 °
S”?flaftmc' Islem siresi" yakl. 60 dakika
.$f.a ‘?‘ . Optimum uygulama 1,5 ila 24 saat arasi!
lyi direncli mesafesi
Hizli reaksiyon gdsterir Yurtnebilir” yakl. 3 saat sonra
Mekanik yklenebilir 3 giin sonra
Uygulama Kimyasal yuklenebilir 5 giin sonra
Yuzey akma dayanimi > 1,5 N/mm?2
HADALAN?® V31 13E mihirleme ve astar olarak emici Asinma kayb1? 0,031 g
tim mineral alt zeminler igin. Depolama dondan korumali, 12 ay
Asagidaki epoksi recine kaplamalar igin yapistirici
olarak. Tiiketim
Uygmama alanlari: Astarlama 0,1-0,2 kg/m?
Son kat boya 0,2 - 0,3 kg/m?

Emici, mineralli alt zeminler

ik kaplamal
Seramik kaplamalar 1 420 °C ve % 60 goreceli nemli havada.

*  Sistemde astarlama 2 N. Taber: Rulo CS 10/1000 U/ 1000 g
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Alt zemin hazirlama

Yizeylerine parlatma icin yardimci maddeler (6rn. bal-
mumu) islenmis alt zeminlerde uygun sekilde 6n isleme
yapilmalidir (frezeleme, kumlama). Suyla uygulanan
islatma deneyi ilk sindirimleri saglar.

Uygulama

1. Ave B komponentleri homojen bir sekilde

karistiriimaldir.
Karistirma orani:
3 birim komponent A : 1 birim komponent B

2. Bu kutle daha sonra temiz bir kapta su ile inceltilip
yeniden iyice karistiriimalidir.

Karistirma orani:

Yapistirici ve astar olarak: 1 : 1 birim

Koruyucu astar, gbzenek kapatma ve epoksi recine
dispersiyon kaplamalari olarak (HADALAN® LF41
12E/HADALAN® EBG 13E/ HADALAN® FGMO003
57M) sadece % 25 su eklenmelidir.

3. Rulo, lastik cekgek veya firca ile uygulanabilir.
Esit ylzey elde edebilmek i¢in epoksi reginesi igin
uygun bir kisa rulo kullanilabilir. Uygulama ¢apraz
olarak yapilmahdir.

4. Calisma aletlerini kullanimdan hemen sonra su ile
temizlenmelidir.

hahne Sistem urlinleri

HADALAN® EBG 13E
HADALAN® LF41 12E
HADALAN® LF51 12E

Onemli uyarilar

+5 °C ila +35 °C arasindaki isleme sicakliklarina
uyulmalidir.

Baglanma surecini yiksek sicakliklar hizlandirr,
dusuk sicakliklar yavaslatir.

0 Ylksek nem orani ve ylksek alt zemin nemi bag-
lanma surecini geciktirir.

0 ic mekanlarda daima yeterli kurutma kosullar
saglanmaldir.

Dulzensiz malzeme uygulamalari ve/veya kuruma
esnasinda kétu havalandirma nedenleriyle renk
tonunda ve parlaklikta farkhhklar olabilir.

Zemin sicaklidi ¢ig noktasinin en az 3 °C Uzerinde
olmalidir.

icindekiler

Epoksi recine dispersiyonu

HADALAN® V31 13E

is giivenligi / Oneriler

Nakliyede guvenlik, depolama ve kullanim ile ilgili
daha yakin bilgileri gtivenlik bilgileri sayfasi altinda
bulabilirsiniz.

Daha detayl bilgiye “insaat sektériinde epoksi recinele-
ri” brogliriinden ulagabilirsiniz. Yayinlayan: insaat mes-
lek dernekleri birligi, insaat miihendisligi meslek birligi,
Yapistirici maddeler sanayi birligi, Yapi kimyasallar ve
ahsap koruyuculari dernegi Frankfurt.

imha

Ulkeye has yénetmeliklere riayet edilmelidir.

Uretici

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Burada verilen ifadeler genis kapsamli kontroller
ve uygulama tecribelerine goére verilmistir. Bu
nedenle gerekli olmasi halinde uygulama dene-
meleri yapmanizi éneririz. Gelistirme kapsamin-
da teknik degisiklik yapma hakki sakli tutulmus-
tur. Ayrica genel sirket hikimlerimiz gecerlidir.
Guncelleme tarihi: 8.2014



